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Eiche

Eichenholz von GevenHolz stammt aus Europa und eignet sich hervorragend als Bauholz, Dachdecker und als Fassaden- oder Wandverkleidung. Das Holz
ist hart und langlebig und gilt als gute Alternative zu tropischem Hartholz. Eichenholz hat eine warme Farbe und ein zeitloses Aussehen.

Eichenholz ist sehr widerstandsfahig gegen Umwelteinfliisse. Deshalb ist es auch ideal fiir den AuBenbereich geeignet. Es eignet sich namlich
hervorragend fir Bauholz, Dachschalung und als Fassaden- oder Wandverkleidung. Das rustikale Aussehen macht das Holz sehr beliebt bei Menschen, die
einem Projekt Warme verleihen méchten. Da es sich um eine harte und starke Holzart handelt, wird Eiche oft im AuBenbereich fiir ein Dach, einen
Schuppen oder ein Gartentor verwendet.

Eichenholz ist eine gute nachhaltige Alternative zu Hartholz. Charakteristisch fiir das Holz sind die Quasten und Aste. Das sind raue und dunkelbraune
Stellen, wo frither ein Ast am Baum war. Unter Witterungseinfliissen verfarbt sich das Holz. Es ist moglich, dass sich durch die Inhaltsstoffe des Holzes
schwarze Streifen bilden. Irgendwann altert das Holz.

Vorteile

o Hartes und hochwertiges Holz

e Einfach mit verschiedenen Stilrichtungen kombinierbar
o Haltbarkeitsklasse 2

¢ Natdirliches und warmes Aussehen

e Einfache Verarbeitung

[specie] Rhombusleisten

Rhombusleisten haben die Form eines Parallelogramms (ca. 15° Schrége). Dieses rautenférmige Profil eignet sich flir offene Fassadenverkleidungen. Die
Kanten sind der Lange nach leicht abgerundet, um ein Absplittern zu verhindern.

Nachhaltigkeit:

Dieses Produkt entspricht der europaischen Holzverordnung - 995/2010. Diese europdische Verordnung verbietet die Vermarktung von illegal
geschlagenem Holz. Die Verantwortlichen, die das Produkt erstmals auf dem europaischen Markt in Verkehr bringen, haben die Sorgfaltspflicht
nachzuweisen, dass das Produkt nicht illegal geerntet oder gehandelt wurde.

Feuchtigkeit

Das [specie] mit der Bezeichnung AD (Air Dried) wurde kirzlich gesdgt und befindet sich gestapelt in einem halboffenen Lagerraum. Je langer das [specie]
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im Lager liegt, desto trockener wird das Holz. Der Trocknungsprozess erfolgt von auBen nach innen. Durch diesen Trocknungsprozess schrumpft das Holz,
was zu charakteristischen Trocknungsrissen flihrt. Es ist typisch, dass das [specie] schrumpft, wenn es im 'trockenen' Zustand verwendet wird.
Insbesondere bei kleineren KopfmaRen besteht auch eine héhere Wahrscheinlichkeit von Verformungen. AD [specie] eignet sich nicht fiir das Verkleben
oder Anwendungen, die eine dauerhafte MaBhaltigkeit erfordern.

QF3-4X Sortierung

Dieses Produkt ist nach QF3-4X sortiert. Dies ist eine rustikale Sortierung fiir Eichendielen. Erlaubt sind:

e gesunder Splint begrenzt auf ein Drittel der Dielenbreite

e offene Aste bis maximal einem Viertel der Dielenbreite li>< li>Gesunde Aste bis maximal 40mm Durchmesser

o Oberflachenrisse

e Beim Hobeln behalt sich die Produktion das Recht vor, bis zu 3-4% von der NenngroR3e abzuweichen, um ein schones, gerades und dimensionsstabiles
Produkt zu erhalten. Die Bretter werden auf einer sichtbaren Seite sortiert; die Riickseite kann lokale Hobelfehler und/oder Walzenabdriicke
enthalten.

o Wir liefern das Holz in Handelslinge. Das bedeutet: Es ist nicht rechtwinklig gesagt und nicht auf Lange gekiirzt, oft mit etwas Uberlinge.

o Anden Enden kdnnen Trocknungsrisschen auftreten. Beriicksichtigen Sie bei der Bestimmung der Lange immer mindestens 10 cm Sagverlust
zuséatzlich.

¢ Eine korrekte Montage ist entscheidend. Gute Beliiftung, ausreichendes Regelwerk und die richtige Befestigung sind dabei erforderlich. Eine
Montageanleitung im PDF-Format steht fiir jedes Produkt zur Verfligung.

Dartiber hinaus kénnen externe Einfliisse wie Transport, Lagerung, Wetterbedingungen und Holzbearbeitung die charakteristischen
Spannungen/Defekte im Holz aufdecken. Angesichts der Sortierung und der externe Einfliisse empfehlen wir, zusatzlich 10% zu bestellen (fur
Bestellungen <10 Stlick mindestens ein zusatzliches Stuckzahl).

Generiert 07-05-2024
G Produkt anzeigen


https://www.gevenholz.de/produkte/eiche-rhombusleisten-p143-21-qf3-4x-ad-21x143mm/1629

	Eiche
	Rhombusleisten (P143.21)
	21x143mm
	X   143mm ±3%
	Y   21mm ±3%

	Eiche
	Vorteile

	[specie] Rhombusleisten
	Nachhaltigkeit:
	Feuchtigkeit
	QF3-4X Sortierung

